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平成 30年 5月28日窓口受付の下記試料について測定の結果を次の通り報告します。

試料名  ＲＰＦ固形燃料品質確認検査

(    228900)

項                 目

( 1/ 1)

平成30年5月27 

日製造RPF     
分析の方法

高位発熱量（実測値）

ｋｃａｌ/ｋｇ

JIS Z 7302-2 発熱量

試験方法5040 

水分

％

JIS Z 7302-3 水分試

験方法1.7 

灰分

％

JIS Z 7302-4 灰分試

験方法6.43 

元素分析（塩素）

％

JIS Z 7302-6 全塩素

分試験方法0.1 未満

元素分析（硫黄）

％

JIS Z 7302-7 硫黄分

試験方法0.1 未満

元素分析（窒素）

％

JIS Z 7302-8 窒素分

試験方法0.2 

アルミニウム

％

JIS Z 7302-5 金属含

有量試験方法0.32 

鉛

mg/kg

JIS Z 7302-5 金属含

有量試験方法50 未満

－　以　下　余　白　－

「未満」と表示されている値は、定量下限値のことです。


